MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Bdnyahomok

Quartz Kft Mintavétel: Pécs,Fosztovolgyi homokbdnya

4; Nyilatkozat targya.:bdanyahomok
A termék megfelel e-UT 06.02.11 szerinti foldmii épitésre

5:A nyilatkozat megfelel a kévetkezd dokumentumok kovetelmenyeinek.

Vizsgalati jegyz6konyv szama: TLI Zrt . Labor T05/2019/01/0990
Vizsgalati paraméterek Mértékegység Meért érték
Maximalis szaraz tréfogatsiirliség Q4 max (g/ cm®) 1,77
Optimalis viztartalom (m%) 10,4
Szervesanyag tartalom: ~ T04/2019/05/0032 lom (%) 0,7
Folyasi hatar w; (m%) -
Sodrési hatar W, (m%) -
Plasztikus index Ip (m%) R
Konzisztencia index Ic (M%) -
Osszetétel jellemzok
Kavics % 0,8
Homok % 96,3
Iszap és agyag % 2,9
Agyag % 00
Egyenetlenségi mutatd Cu 3,05
Ae-UT 06.02.11 szabvany elbiras szerint Mindsitési osztaly
osztalyozasa

Ujrahasznositott anyag minésitése foldmiianyag M-3 megfelel$ foldmiianyag

¢épitése szerint 4.2.2.2 pont szerint

. . S0,063<5 %0
Szervességének mindsitése 4.6 tablazat szerint 0,068

. 1 X . V-2 jé vizvezetd
Vizvezet6 képesség 4.2.4.1 pont szerint

. T-3 nehezen tomérithetd
Témorithetéség mindsitése 4.2.3.3

X-1 fagyallé

Fagyveszélyesség mindsitése 4.9 tablazat szerint

A kiadott megfelelGségi nyilatkozat kizarolag szallitdlevéllel egyiitt érvényes.

Kiadas helye és datuma: Pécs, 2019. szeptember 23.

A felhasznal6 nevében és részérdl alaird személy:

A megfeleldségi nyilatkozat megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17050-1 szabvany eldirasainak.




